
รายละเอยีดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

เลขท่ี มอก.:  2752 เลม 24-2565 

ชื่อ มอก.:  วิธีทดสอบปูนซีเมนต เลม 24 วิธีทดสอบความอุมน้ําของมอรตารที่มีสวนปสมของ
ปูนซเีมนตไฮดรอลิก 

TIS NAME:  STANDARD TEST METHOD FOR CEMENT PART 24 TEST METHOD FOR 
WATER RETENTION OF HYDRAULIC CEMENT-BASED MORTARS 

ประเภทมาตรฐาน:  มอก. มาตรฐานทั่วไป 

วันท่ีบังคับใช: 20 ตุลาคม 2565 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: 

ฉบับที่ ประกาศและงานทั่วไป  เลม 139  ตอนพิเศษ 250 ง  หนา 6 

วันท่ี  20 ตุลาคม 2565 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม: 

ฉบับที่ 6735  วันท่ี 17 สิงหาคม 2565 
 

บทคัดยอ ภาษาไทย: มาตรฐานฉบับนี้กําหนดวิธีทดสอบความอุมนํ้าของมอรตารท่ีมีสวนผสม
ของปูนซีเมนตไฮดรอลิก โดยระบุรายละเอียดของบทนํา, ขอบขาย,เอกสารอางอิง, สรุปวิธีการ
ทดสอบ, นัยสําคัญและการใชงาน, เคร่ืองมือทดสอบ, อุณหภูมิและความชื้น, วัสดุ, การผสมมอร
ตาร, วิธีทดสอบ, การคํานวณ, ความแมนยํา, และ คําสาํคญั 

Abstract: This standard indicates the test method for water retention of hydraulic 
cement- based mortar.  It specified the introduction, scope, reference, and test 
method summary. significant and use, test equipment, temperature and humidity, 
material, mortar mix, test method, calculation, precision, and keyword. 
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