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เลขที่ มอก.:  2752 เล่ม 26-2566 

ชื่อ มอก.: วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 26 วิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวของมอร์ตาร์
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกและคอนกรีตในสภาพแข็ง 

TIS NAME: STANDARD TEST METHOD FOR CEMENT PART 26 TEST METHOD FOR 
LENGTH CHANGE OF HARDENED HYDRAULIC CEMENT MORTAR AND CONCRETE 

ประเภทมาตรฐาน:  มอก. มาตรฐานท่ัวไป 

วันที่บังคับใช้: 9 สิงหาคม 2566 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: 

ฉบับที่ ประกาศและงานท่ัวไป  เล่ม 140  ตอนพิเศษ 190 ง  หน้า 19 

วันที่  9 สิงหาคม 2566 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม: 

ฉบับที่ 7169  วันที่ 27 มิถุนายน 2566 
 

บทคัดย่อ ภาษาไทย: ก าหนดวิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวท่ีเกิดจากสาเหตุอื่น
นอกเหนือจากการให้แรงอัดและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกและ
คอนกรีตในสภาพแข็งท่ีท าในห้องปฏิบัติการและอยู่ภายใต้สภาวะท่ีควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น 

Abstract:  

 

หน่วยตรวจสอบ: 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (วส.) กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 02-201-7362 
 


